120

Sila panelu

25 30 40 50 80 | 100 | 120

Hmotnost kg/m2 1SS

70| 72|76 | 80| 92 |100| 108

Hmotnost kg/m?2 1SS2

75 | 7,7 | 81 85 | 97 [ 105 | 11,3

Hmotnost kg/m2 ISS3

7,9 | 81 85 | 89 (10,1109 | 11,7

_Q- .E Hmotnost kg/m2 1SS4

87 |89 | 93 | 97 |109 | 11,7 | 125

oy ——— o

Koeficient izolace w/m2/k (ISS) | 1,25 | 1,01 | 0,74 | 0,58 | 0,35 | 0,26 | 0,23

Vypli z polyuretanové péna potaZzena po obou stranach polyesterové pryskyfice ze skelnych viaken.

Vyhody

Nizka hmotnost a izotermické vlastnosti.

Typy provedeni
ISS: 1480 g/m2

ISS2: 1780 g/m2

ISS3: 2080 g/m?
ISS4: 2680 g/m?2

Polyuretanova péna - hustota
Standard 40 kg/m3

120 - PLYWOOD

Velikost paneld
Standartni vySka: 2440 mm

Maximalni vyska: 3150 mm
Standardni délka: az 13550 mm

Sila panelu

25 30 40 50 80 | 100 | 120

Hmotnost kg/m2 ISP

10,7 | 1,0 | 11,5120 | 13,5 | 145 | 155

Hmotnost kg/m2 ISP2

11| 114|119]124 139 | 149 | 159

Hmotnost kg/m2 ISP3

16| 11,9124 | 129 | 144 | 154 | 16,4

Hmotnost kg/m2 ISP4

12,4 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 152 | 16,2 | 17,2

Koeficient izolace w/m2/k (ISP) | 1,65 | 1,26 | 0,86 | 0,65 | 0,38 | 0,30 | 0,24

Vypli z polyuretanové pény mezi 4mm preklizkou potazenou po obou stranach polyesterovou pryskyfici ze skelnych

viaken.

Vyhody

Izotermické vlastnosti.

Na povrchu 4 mm pfeklizka usnadfiuje pfipevnéni jinych komponent
na desku a zlepSuje vzhled povrchu.

Typy provedeni
ISP: 950 g/m?

ISP2: 1100 g/m2

ISP3: 1530 g/m?2
ISP4: 2130 g/m?2

Polyuretanova péna - hustota
Standard 40 kg/m3

Na$e panely jsou v souladu s normou NF T 57-950-1

Velikost paneld
Standartni vySka: 2440 mm

Maximalni vyska: 3150 mm
Standardni délka: az 13550 mm

1.5.1 panely




PLYWOOD

Sila panelu 6 | 8 |11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30
Hmotnost kg/m2 CPR 55(65|90|102 (12,0 135| 16,2 | 18,5| 20,5
: Hmotnost kg/m2 CPRF - - - - 12,1 | 13,6 | 16,3 - -
; [ Hmotnost kg/m2 CPRS - - - | 11,2112,7 | 14,3 | 16,5 - -
Hmotnost kg/m2 CPRSR - - - | 11,5133 (148|175 | - -

—

Vypli z pfeklizky potaZzena po obou stranach polyesterové pryskyfice ze skelnych viaken.

Vyhody Velikost panelt
Dobré pofizovaci naklady, snadna instalace a opravy. Standartni vy$ka: 2440 mm
Maximalni vyska: 3150 mm
Typy provedeni Standardni délka: az 13550 mm
CPR: 600 g/m2 CPRS: 900 g/m?
CPRFR: 700 g/m2 CPRSR: 1680 g/m?
NIDALIT
Sila panelu 14 | 17 | 20 | 25 | 30
Hmotnost kg/m2 NA45L (Super odlechtena verze) 4,2 4.4 4,5 4,8 5,1
Hmotnost kg/m2 NAPS 58 | 60 | 62 | 65 | 68
Hmotnost kg/m2 NAP6 7,7 79 | 8,1 8,4 8,7
Hmotnost kg/m2 NAP7 8,3 8,5 8,7 9,0 9,3
Koeficient izolace w/m2/k (NAPS) 5,03 | 4,37 | 3,66 | 2,87 | 2,37

Vypli z plastev polypropylenu potazena po obou stranach polyesterovou pryskyfici ze skelnych viaken.

Vyhody Velikost panelu
Dobra pevnost proti stlaeni. Standartni vyska: 2440 mm
Vynikajici odolnost proti vlhkosti ve vnéjSim prostfedi Maximalni vy8ka: 3150 mm (NA45L 2440mm)

Standardni délka: az 13550 mm
Typy provedeni

NA45L: 600 g/m?2 NAP6: 900 g/m2
NAP6: 700 g/m2 NAP7: 1680 g/m?
PERLIT

Sila panelu 14 17 20 25 30 50

Hmotnost kg/m2 PER 46 | 4,8 51 55 59 7,3

Hmotnost kg/m2 PERS 50 52 55 5,9 6,3 7.6

Hmotnost kg/m2 PERSR 6,4 6,6 6,9 7,3 7,7 9,1

Koeficient izolace w/m2/k (PER) | 2,62 | 2,10 | 1,76 | 1,38 | 1,13 | 0,66

Vypln s vysokou hustotou pény PET potazena na obou stranach polyesterovou pryskyfici ze skelnych viaken.

Vyhody Velikost panelt

Dobra pevnost proti stlaeni. Standartni vyska: 2440 mm
Maximalni vyska: 3150 mm

Typy provedeni Standardni délka: az 13550 mm

PER: 930 g/m? PERS: 1230 g/m?2

PERSR: 1800 g/m?

Nase panely jsou v souladu s normou NF T 57-950-1

1.5.2 panely




